Tynk mineralny HM

KARTA TECHNICZNA

Naturalny Paro-
i trwaty przepuszczalny

TectorTherm HM 640 to szlachetny tynk
mineralny o strukturze baranka. Tynk jest
suchga mieszanka biatego cementu port-
landzkiego, wypetniaczy mineralnych, kru-
szywa o strukturze baranka oraz domieszek
modyfikujacych, ktére zwiekszajg przyczep-
nos¢, plastycznoscé oraz tatwosc aplikaciji.
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Tynk mineralny TectorTherm HM 640 tworzy
naturalng powtoke, wysoce przepuszczalng dla
pary wodnej i C0,, naturalnie odporna na porost
grzybow i glonéw. Charakteryzuje sie wysoka
odpornoscia na uszkodzenia i wptyw warunkéw
atmosferycznych.

Charakteryzuje sie najwyzszym parametrem nie-
palnosci Al.

Odporny na promieniowanie UV.

tatwa aplikacja i fakturowanie, czynia tynk dosko-
natym materiatem do wykonczenia elewaciji.
Produkt zostat wzbogacony o zaawansowane
redyspergowalne proszki polimerowe, ktére w pro-
cesie wigzania tworzag wewnatrz tynku tréjwymia-
rowa sie¢ mikromostkoéw. Petnig one role ,zbroje-
nia chemicznego”, znaczaco podnoszac parametry
techniczne wyprawy w systemie ETICS.

ZASTOSOWANIE

Do recznego wykonywania cienkowarstwowych
wypraw tynkarskich zewnetrznych.

Do stosowania w systemach ocieplen System
TectorTherm EPS.

Do stosowania na odpowiednio przygotowanych
nosnych i réownych podtozach mineralnych (jak np.
beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny).

TectorTherm 640
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Naturalna
odpornosé na
porost glondéw
i grzybow

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze musi by¢ oczyszczone z kurzu, wolne od
plam, ttuszczéw i wykwitéw pochodzenia biolo-
gicznego lub chemicznego oraz innych substan-
cji zmniejszajacych przyczepnosé. W przypadku
wystepowania na $cianie zanieczyszczenia biolo-
gicznego nalezy podtoze oczysci¢ mechanicznie,
zmyc¢ woda oraz odkazic.

Minimum 24 h przed natozeniem tynku niezalez-
nie od rodzaju podtoza, nalezy wykonac technikag
malarska warstwe kontaktowg z masy podktado-
wej TectorTherm HGK 900 celem uzyskania ideal-
nej warstwy przyczepne;j.

Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekan), wszel-
kie niezwigzane z podtozem warstwy (jak odspojo-
ne tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) nalezy
usunaé. W sytuacji, gdy nieréwnosci podtoza sa
znaczne (5-15 mm), nalezy wyrownac $ciane za-
prawg wyrownawczg, a nastepnie cata powierzch-
nie przeszpachlowac zaprawa klejgco-szpachlowa
TectorTherm 627 przy grubosci jednorazowo
ktadzionej warstwy do 4,0 mm.

Przy mniejszych nierdwnosciach (do 5 mm) mozna
od razu wyréwnac i wygtadzi¢ zaprawa klejaco-
szpachlowa TectorTherm 627.

Na efekt konicowy wykonanej wyprawy tynkarskiej
moze mieé wptyw takze rodzaj podtoza. Dlatego,
jesli podtoze jest niejednorodne, zaleca sie prze-
szpachlowanie catej jego powierzchni zaprawa
klejaco-szpachlowg TectorTherm 627.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Tynk mineralny TectorTherm HM 640 nalezy wy-
mieszac z czystg woda (5,0-5,5 | na 25 kg zaprawy)
za pomoca mieszadta dedykowanym do tynkow,
az do powstania jednolitej, wolnej od grudek
masy. Nastepnie tak przygotowang zaprawe pozo-
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stawi¢ na ok. 5 min., aby dojrzata. Bezposrednio
przed uzyciem ponownie wymieszac.

W celu unikniecia réznic kolorystycznych lub
przebarwien nalezy zawsze dozowac statg ilosc
wody zarobowej na worek tynku. Stosowac tynk z
tej samej partii produkcyjnej.

Czas gotowosci zaprawy do uzycia po wymiesza-
niu z woda 1,5 godziny.

W trakcie pracy zaleca sie okresowe przemieszanie
zaprawy w celu ujednorodnienia konsystenciji.

APLIKACJA PRODUKTU

Mase nalezy naktadac¢ réwnomiernie na wcze-
$niej przygotowane i zagruntowane podtoze przy
pomocy pacy ze stali nierdzewnej na grubosc¢
warstwy kruszywa fakturujgcego. Nadmiar ma-
teriatu nalezy sciggnac¢ ponownie do wiadra i
przemieszac. Materiat nalezy naktada¢ metoda
»mokre na mokre” tym samym nie dopuszczajac
do zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem
kolejnej. Ostateczne fakturowanie wykonac paca
z tworzywa sztucznego. Efekt baranka uzyskuje
sie zacierajac mase ruchami okreznymi. W trakcie
pracy oraz podczas wysychania nalezy unikac
bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru,
opadow atmosferycznych. Przerwy w pracy nale-
zy zaplanowac z wyprzedzeniem na przyktad: w
naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp.

Podczas wykonywania i wysychania tynku min.
temperatura powinna wynosic¢ +5°C, a max. +25°C.
Wyklucza sie stosowanie produktu na po-
wierzchniach poziomych, narazonych na trwate
bezposrednie oddziatywanie wody i $niegu, na
powierzchniach narazonych na zawilgocenie w
wyniku podciggania kapilarnego wilgoci.

WYSYCHANIE

Czas wysychania tynku zalezy od podtoza, tempe-
ratury i wilgotnosci wzglednej powietrza, nasto-
necznienia, wiatrow itp.

Czas schniecia natozonego na podtoze tynku
mineralnego (w temperaturze +20°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza 65%) wynosi okoto 7 dni.
Petna odpornos$¢ mechaniczna wyprawa tynkarska
uzyskuje po 28 dniach od naniesienia.

Malowanie tynkéw farbami silikatowymi/krzemia-
nowymi mozemy rozpocza¢ po wyschnieciu lecz
nie wczesniej niz po 7 dniach. Farby silikonowe

i akrylowe mozna naktadac po 14 dniach.

Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢
powietrza wydtuzaja okres wysychania nawet do
kilku dni. Nowo natozony tynk chronic¢ przed opa-
dami atmosferycznymi i kondensacja wilgoci, az
do catkowitego utwardzenia wyprawy.
Bezwzglednie stosowacd siatki ostonowe na rusz-
towaniach do momentu wyschniecia tynku.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia nalezy wyczysci¢ w czystej wodzie bezpo-
$rednio po uzyciu.

PRZECHOWYWANIE PRODUKTU

Okres przydatnosci do stosowania wynosi 12
miesiecy od daty produkcji. Przechowywac¢ w warun-
kach suchych, na paletach i w oryginalnych nieusz-
kodzonych opakowaniach w temperaturze od +5°C
do +25°C.

INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE

Informacje na temat bezpieczenstwa w trakcie sto-
sowania podane sg na opakowaniu produktu oraz
w Karcie Charakterystyki Bezpieczeristwa dostepnej
na stronie www.holcim.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wszystkie podane parametry odnoszg sie do tempe-
ratury +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%.
Wyréb nalezy stosowac zgodnie z podanym opisem,
zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami
BHP, jak réwniez zaleceniami zawartymi w instrukcji
ITB C8/2023.

INFORMACJE LOGISTYCZNE
Paleta: 56 szt, 1400 kg

OPAKOWANIE
25 kg (worek)

DHoLcIM



TectorTherm 640

KARTA TECHNICZNA

DANE TECHNICZNE

Bazowy Srodek wiazacy

Sucha mieszanka mineralna cementdéw z wypetniaczami
mineralnymi i modyfikatorami

Gestosc¢ gotowego wyrobu

ok. 1,6 kg/dm?

Grubosé ziarna

1,5 mm

Kolor

biaty

Proporcje mieszania

5-5,5 L wody/25 kg

Temperatura stosowania powietrza i podtoza

od +5°C do +25°C

Czas zuzycia 15h

Reakcja na ogien klasa Al

Przepuszczalnosc¢ pary wodnej Sy V1

Absorpcja wody W2

Przyczepnoscé 1,6 N/mm?2
0d 2,5 kg/m?

Srednie zuzycie (kg/m?)

Wskazane zuzycia dotyczg réwnych podtozy zgodnie
z przedstawionymi Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych ITB 2023 C/8

Aktualizacja: kwiecier 2026

Producent:
HOLCIM POLSKA S.A.

ul. Warszawska 110
28-366 Matogoszcz

www.holcim.pl
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